
Всего Удовлетворительно Сомнительно Неудовлетворительно
Процент 

удовлетворительных 
результатов

1 1 24 50% 12 11 1 92

2 2 24 67% 16 16 100

3 3 24 100% 24 24 100

4 4 24 83% 20 20 100

5 5 24 100% 24 22 2 92

6 6 24 100% 24 22 2 92

7 7 24 100% 24 23 1 96

8 8 24 83% 20 20 100

9 9 24 75% 18 12 4 2 67

10 10 24 17% 4 4 100

11 11 24 50% 12 12 100

12 12 24 83% 20 18 1 1 90

13 13 24 0% 0 0 0

Распределение заключений по участникам (МСИ геосинтетические материалы)

№п/п
Шифр участника 

МСИ

Количество заключений

Общее количество 
показателей 

предусмотренных 
МСИ

Процент 
предоставления 

результатов от общего 
количества


